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1  Propósito de la investigación 
Nos solicitaron probar las propiedades de deslizamiento de una muestra de parquet sellada y acabada con 
“Bona Traffic IP” de acuerdo con DIN V 18032-2:2001-04. 
 
 
 
2  Proceso de la prueba 
La prueba se llevó a cabo de acuerdo con DIN V 18032-2:2001-04. 
El proceso aplicado está acreditado con DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAR- registro-nº DAP-PL-
2907.07). 
Condiciones de prueba: 23-50-2 de acuerdo con DIN 50014. 
 
 
 
3  Resultados de la prueba 
Se han obtenido los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 1: Resultados de la prueba 
 

Prueba nº Coeficiente de deslizamiento µ 
1 0,46 
2 0,47 
3 0,46 
4 0,46 
5 0,47 
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4  Evaluación 
En lo que respecta a las propiedades de deslizamiento, la muestra de parquet sellada y acabada con “Bona 
Traffic IP” se encuentra en los límites de la media de µ mín. 0,4; µ máx. 0,6, establecidos en DIN V 
18032-2:2001-04. 
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